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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ПОРЯДОК 

ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ

Стекло принимают партиями. Партией считается количество стекла, оформленное одним документом о качестве (одним отгрузочным документом).

Проверку соответствия стекла требованиям нормативных документов (НД) проводят с использованием методов контроля (испытаний, измерений), установленных в НД на поступившее стекло. 

Стекло, поступившее Покупателю от Поставщика, до его использования подлежит входному контролю. Входной контроль стекла может быть проведен в любое время с момента его поступления Покупателю, при этом следует соблюдать сроки приемки и предъявления претензий в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. с изменениями и дополнениями.
По результатам входного контроля:

- при соответствии стекла установленным требованиям, Покупатель должен принять решение о передаче ее в производство;

- при обнаружении несоответствия качества, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку и вызывает представителя Поставщика для участия в продолжение приемки стекла и составления двухстороннего акта. В уведомлении о вызове, направленном Поставщику, должно быть указано: дата поступления продукции, наименование продукции, № универсального передаточного документа, № п/вагона (автомашины), штрих-код тары, количество осмотренной продукции, количество несоответствующей продукции (в штуках и квадратных метрах), вид, характер, место расположения выявленных дефектов, фотоматериалы.
Покупатель обязан создать условия для правильной и своевременной приемки стекла, обеспечить хранение стекла ненадлежащего качества в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешивание с другой однородной продукцией. Несоответствующее стекло должно быть идентифицировано ярлыком с указанием: № универсального передаточного документа, № полувагона или автомашины, штрих- кода, количества (штук, количество квадратных метров) и помещено в изолятор на ответхранение до момента принятия Поставщиком решения о дальнейших действиях.

Рекламация по бою стекла при хранении на складе Покупателя рассмотрению не подлежит, в случаях:

- превышения срока приемки стекла, указанного в Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.65г. с изменениями и дополнениями;
- если бой не является следствием наличия скрытого дефекта.

Двухсторонняя (совместная) приёмка партии стекла проводится методом случайного отбора стекла из разных пакетов партии.

Для проверки соответствия партии стекла требованиям НД контроль проводят по двухступенчатому плану контроля в соответствии с таблицей №1 (по показателям, указанным Покупателем в акте первичной приемки и/или уведомлении).

Таблица №1

	Объем партии, шт.


	Ступень плана контроля
	Объем выборки, шт.
	Общий объем выборки, шт.
	Приемочное число


	Браковочное число



	От 2* До 90 включ.
	1
	3
	3
	1
	3 

	
	2
	3 
	6
	2
	3

	Св. 90 до 150 включ.
	1 
	5
	5
	1
	3

	
	2
	5 
	10
	2
	3

	Св. 150 до 280 включ.
	1
	8
	8
	1
	3

	
	2
	8
	16 
	2
	3

	Св. 280 до 500 включ.


	1
	13
	13 
	2
	4

	
	2
	13
	26
	4
	5

	Св. 500 до 1200 включ.
	1
	20 
	20
	2
	5

	
	2
	20
	40 
	5
	6

	Св. 1200 до 3200 включ.
	1 
	32
	32
	3
	6 

	
	2 
	32 
	64 
	7
	8

	* Если объем выборки больше объема партии, требуется 100%-й контроль.




Партию считают соответствующей требованиям НД и принимают, если количество несоответствующих листов стекла в первой выборке меньше или равно приемочному числу для первой ступени плана контроля.

Партию считают не соответствующей требованиям НД и переводят в другую марку согласно НД (только для стекла листового бесцветного и стекла листового окрашенного в массе), если количество несоответствующих листов стекла больше или равно браковочному числу для первой ступени плана контроля.

Если количество несоответствующих листов стекла в первой выборке больше приемочного, но меньше браковочного числа для первой ступени плана контроля, отбирают вторую выборку объемом, указанным в таблице№1 для второй ступени плана контроля.

Партию считают соответствующей требованиям нормативных документов и принимают, если суммарное количество несоответствующих листов стекла в первой и второй выборках меньше или равно приемочному числу для второй ступени плана контроля.

Партию считают не соответствующей требованиям нормативных документов и переводят в другую марку согласно НД (только для стекла листового бесцветного и стекла листового окрашенного в массе), если суммарное количество несоответствующих листов стекла в первой и второй выборках больше или равно браковочному числу для второй ступени плана контроля.

Допускается по результатам проверки, принимать совместное решение о переводе стекла в другую марку (только для стекла листового бесцветного и стекла листового окрашенного в массе) или выводе процента стекла, несоответствующего требованиям нормативных документов, предъявленного для приемки.
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